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Dans les applications industrielles, l’aluminium ont un rôle très important. Après 

fabrication et avant leur mise en service, ils nécessitent des traitements mécanique ou 

chimique spécifiques pour améliorer les caractéristiques de surface des pièces et 

pour permettre leur utilisation en conditions sévères.  

 

L'anodisation est un procédé électrolytique  permettant de produire un revêtement  

d'oxyde sur la surface d'un métal  afin d'en augmenter la résistance à la corrosion et à 

l’abrasion. 

 

Etudier  le  comportement  d’aluminium anodisé  nécessite  une  caractérisation  

précise qui comprend, les aspects structuraux, c'est-à-dire l’étude de la 

microstructure obtenue par l’analyse métallographique. 

 

Les  micrographies  obtenues  par  l’analyse  métallographique  en  utilisant  la  

microscopie optique montrent que, le traitement d’anodisation peut changer 

l'état de surface des échantillons d’aluminium en présentant une couche oxyde 

d’aluminium pour augmenter la résistance du matériau étudié. 

 

 

 

 


