
La liste des tableaux : 

Les tableaux de chapitre II :les traitement thermique  

Tableau II.1: Epaisseurs de la couche de cementation en function de temps et temperature. 

Les tableaux de chapitre III :  travail expérimental 

Tableau(III.1) : composition chimique de l’acier 42CrMo4. 

Tableau (III.2) : Tableau III.2 : composition chimique de l’acier XC48 

Tableau (III. 3): Présente les duretés mesurées  à différents temps de revenu de acier XC48 à 

450°C 

 Tableau (III.4) : Présente les duretés mesurées  à différentes temps de 

revenu de l’acier XC48 à 300°C . 

Tableau (III.5) : Présente les duretés mesurées  à différentes temps de revenu de acier 

42CrMo4  

a( 450°C)  . 

 

Tableau (III.6) Présente les duretés mesurées  à différentes temps de revenu de acier 42CrMo4 

 a( 300°C). 

 

 

 


